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Technisches Datenblatt
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Technische Daten

Ny basic

V4| (s

Stand: Juni 2024

viny! basic hdf viny! basic hydro

viny! basic kf

Stein 612 x 440 x 8,5 mm 610 x 466 x 4,0 mm 610 x 457 x 2,0 mm
Dielen-Formate
Holz 1.235x 230 x 8,5 mm 1.220 x 180 x 4,0 mm 1.219 x 185 x 2,0 mm
) Stein 8 Dielen/2,152 m? 10 Dielen/2,843 m? 18 Dielen/5,022 m?
Kartoninhalt - - -
Holz 7 Dielen/1,988 m? 10 Dielen/2,2 m? 16 Dielen/3,616 m?
) Stein 52 Kartons/111,90 m? 40 Kartons/113,70 m? 20 Kartons/100,44 m?
Paletteninhalt
Holz 60 Kartons/119,28 m? 50 Kartons/110,0 m? 30 Kartons/108,48 m?

Nutzschicht

0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht

Trittschalldammung

Auflage 1,2 mm massives Vinyl | 0,1 mm Vinyl-Dekorfolie -
Trager 6,0 mm HDF 3’6(.) ngld-Polym.er 1,7 mm massives Vinyl
(weichmacherfrei)
1,0 mm Presskork-
Gegenzug - -

Kantenbearbeitung

Glatte Kanten Super-Mikrofase

Glatte Kanten

Verlegeart

Antistatisch (DIN EN 1815)

Leimlose UNICLIC-
Technik

Leimlose
Technik

<2 kV <2 kv

Zum Verkleben

<2 kv

Beanspruchungsklasse

23/32 (EN 16511) 23/32 (EN 165T1)

23/32 (EN 685)

Brandverhalten

Bfl-sT (EN-ISO 9239-1) Bfl-s1 (EN 135071)

Bfl-sT (EN 135071)

Chemikalieneinwirkung
(DIN EN 423)

Gute Bestandigkeit

(IS0 105-B02)

>6

Feuchtraumeignung Nein Ja (vollflachig verklebt) Ja
Flachengewicht ) ) )
(DIN EN 430) 8.500 g/m 7.900 g/m 3400 g/m
FuB!oodenhelzungs- Ja (Warmwasser-FuBbodenheizung)

geeignet

Lichtechtheitsfaktor

Resteindruck

<01 mm (EN ISO 24343-1) | 0,03 mm (EN 433)

<0, 1 mm
(EN ISO 24343-1)

Rutschhemmung
(DIN 51130 « EN 13893)

R9/DS

Stuhlrolleneignung
(EN 425)

Ja, mit Rollen-Typ W

Trittschallwert

15 dB (EN 1SO 717-2) 6 dB (EN SO 717-2)

5 dB (EN SO 717-2)

Warmedurchgangs- ) ) )
widerstand (DIN-EN 12 524) 0,087 m?x K/W 0,036 m?x K/W 0,021 m? x K/W
Zigarettenglutbestandig- Ja

keit (DIN EN 1399)

Entsorgung Hausmull

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR®
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Regelméfige Phthalat
und Weichmacherprii-
fung nach Priifmethode
DIN EN 15777 bei einem
renomierten deutschen
Priffinstitut.
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